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- Aktuelle Branchenentwicklung -

„Testmethoden zur Erprobung innovativer 

Antifouling-Systeme “

Bernd Daehne

Institut für Antifouling & Biokorrosion

Dr. Brill & Partner GmbH

Am Hafen 10

26548 Norderney



Norderney

Hafenstation

Institut für Antifouling und Biokorrosion - Lage 2

seit 2001*

Strandstation

seit 2013*

* zunächst unter dem Namen LimnoMar
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Institut für Antifouling und Biokorrosion – Bewuchs rund um die Insel Norderney 3

Mariner Bewuchs auf technischen Oberflächen um Norderney  
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Institut für Antifouling und Biokorrosion – Schäden durch Bewuchs 4

Sportboote KüMos Hochseeschiffe

Worst 

Case

“normal”

Test-
flächen
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Institut für Antifouling und Biokorrosion – Schäden durch Bewuchs 5

Schäden durch Bewuchs

Technische Probleme durch Bewuchs:  - Manövrierunfähigkeit

Virtueller Biofouling-Workshop

24.11.2020



Institut für Antifouling und Biokorrosion - Schäden durch Bewuchs 6

Schäden durch Bewuchs

Offshore-Piles Ozeanographische Messgeräte
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Ansiedlungsverhalten

in Petrischalen

Methode Labortest: Seepockenlarventest

Käschern, Identifizieren und Auszählen von Seepockenlarven

Alternativ: Kultur von Seepockenlarven im Labor

Labortest Seepockenlarventest 7
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[Quelle: Natural 

Environmental Research 

Council (NERC)]

8

Simulierter Feldtest: Seepockenschnelltest

Freilandtest Seepocken-Schnelltest

Virtueller Biofouling-Workshop

24.11.2020



9Freilandtest Seepocken-Schnelltest

Simulierter Feldtest: Seepockenschnelltest

Ergebnisdarstellung Seepockenschnelltest 
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Hafenstation

10Statischer Plattentest

Methode Simulierter statischer Feldtest für 6 Monate +

Testplatten ständig vertaucht am Ponton
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11Statischer Plattentest

Simulierter statischer Feldtest für 6 Monate +

Bewuchssukzession auf Referenzplatten 2018

Negativreferenz PVC

Positivreferenz Hempel`s SilicOne
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12Statischer Plattentest

Simulierter statischer Feldtest für 6 Monate

Ergebnisdarstellung Fouling Rating 
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13Statischer Plattentest

Simulierter statischer Feldtest für 18 Monate +

13. Inspektion 2. Oktober 2020 nach 534 Tagen
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14Dynamische Plattentests am RotoMarin®

RotoMarin®

Methode Simulierter dynamischer Feldtest für 6 Monate
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15Dynamische Plattentests am RotoMarin®

Simulierter dynamischer Feldtest für 6 Monate

RotoMarin®, Institut für Antifouling & Biokorrosion
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RotoMarin® nach 3 Monaten

16Dynamische Plattentests am RotoMarin®

Referenz SilicOne

RotoMarin® – 10. Juli – 1. Oktober
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Brills RotoMarin®

1.2 m/s

=

2.4 kn

minimale

Geschwindig-

keit:

6.3 m/s

=

12.2 kn

17

Auf diese Weise kann die 

kritische Geschwindigkeit

ermittelt werden, die für

eine Selbstreinigung der 

jeweiligen Beschichtung

notwendig ist.

Dynamische Plattentests am RotoMarin®

Zusätzlich:

Auswertung nach

ASTM 6990-20 für

innen und außen
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18Dynamische Plattentests am RotoMarin®

Farbe & Lack 08/2018: 20-25.Europ. Coat. J. 03/2018: 38-42.18th ICMCF 2018 in Melbourne 

FL, USA
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19Feldtests - Testflächen auf Küstenschiffen

Methode Feldtests – Testplatten auf Küstenschiffen
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20Feldtests - Testflächen auf Küstenschiffen

Feldtests – Testflächen auf Küstenschiffen

FRISIA VII – 2. Mai 2017 – nach HDW Waschen (300 bar) 

FRISIA VII – 26. Mai 2016 FRISIA VII – 2. Mai 2017 
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21

Projekt BasaltFaserFlock

F&E-Projekt BasaltFaserFlock
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22F&E-Projekt ROBUST

Projekt:       

Integriertes Beschichtungs- und Reinigungskonzept zur 

Bewuchskontrolle an Offshore-Strukturen
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Teilprojekt       

Wirksamkeitsprüfungen der entwickelten 

reinigungsfähigen Hartbeschichtungen mit Antihafteffekt

F&E-Projekt ROBUST
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24F&E-Projekt Haptocheck

Geplantes Projekt Haptocheck

„Entwicklung eines standardisierten Prüfverfahrens zur 

Bewertung der Antihafteigenschaften von Oberflächen 

gegenüber Biofilmen auf Schiffsrümpfen“

Entwicklung, Testung und 

Validierung einer 

Modelsubstanz mit den 

Haftungseigenschaften 

natürlicher Biofilme
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25BAM-Container

In Planung und Umsetzung: Forschungscontainer in Kooperation mit 
der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung BAM

Fragestellung: Einfluss von Bewuchs auf Korrosion
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Vielen Dank für‘s Zusehen ;-) und Zuhören !

26Danke!

MARE TV
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